
Deckwerk aus Elastocoast® an der Seine 

in Saint-Pierre-de-Manneville (Frankreich)  

Fallbeispiel 

An der Seine wurde ein Teil des bestehenden Deckwerkes im Bereich von Saint-Pierre-de- 

Manneville-Cantelau ständig zerstört. Zur Reparatur des Uferschutzes wurde Bruchstein 

zusammen mit Elastocoast® eingesetzt.  

 

Aufgabe: Schutz gegen Wellenschlag 

Bindemittel: Elastocoast® 6551/100; etwa 0,4 t 

Baujahr: 2009 

Durchführung: S.N.V. Maritime 

Zuständige Behörde: Grand Port Maritime de Rouen 

Planung: S.N.V. Maritime 

Fläche: 60 m² 

Konstruktion: Schotter (20/40 mm) und Elastocoast® 


